Flissigkunststoffabdichtungs-
system mit Triflex und Kemperol

Geeignet fur ALUMAT-Nullschwellen vom Typ MFAT 10 und 20 PH

FACHGERECHTE ABDICHTUNG IM NULLSCHWELLENBEREICH

Mit dem hier dargestellten Prinzip ist es ALUMAT gelungen, eine langfristige
Abdichtungslésung im Nullschwellenbereich zu schaffen, die flr das barrierefreie
Bauen auBerst relevant ist. Die Anwendung zeigen wir hier beispielhaft mit
Triflex ProDetail. stand Marz 2023 - technische Anderungen vorbehalten

Vorab wurden alle Bauteile des Alumat-

Triflex 8 KEMPEROL et nafting und versrasicn

Gameinsam (10 Bt keit gepruft und freigegeben.

Die jeweilige
Montageanleitung
finden Sie hier:

ALUMAT Frey GmbH | Im Hart 10 | D-87600 Kaufbeuren | Tel.: +49(0)8341/4725 | www.alumat.de ﬂ‘L I ®



SYSTEMKOMPONENTEN & VORBEREITUNG

Das ALUMAT-System MFAT PH besteht aus:

» Magnet-Nullschwelle Typ MFAT 10/20 PH
¢« PET-Dammung als Schwellenunterbau

¢ Abdichtungsset fiir Flissigkunststoff bestehend aus:
1 Paar Vliesformteile mit einem Flachengewicht von
110g9/m?2 auf Verbundblechwinkel befestigt
(vorkonfektioniert) zur seitlichen Abdichtung im
Bereich der Laibung (150 mm Uber OK Belag)
+ Triflex Spezialvlies in Breite 500 mm und Lange
passend zur Schwellenldnge

Vorgeschnittenes Triflex
Vlies auf Verbundblech-
Winkel werkseitig
befestigt.

Alumat Verbundblech-
Winkel mit 13 mm
Schenkelbreite.

Das Triflex Spezialvlies ist so zugeschnitten, dass
die geforderten Ubergreifungsldngen sichergestellt
werden kénnen nach gultigen Regelwerken. Das
vorgeschnittene Vlies wird mittels Quellschweil3-
mittel auf den ALUMAT Verbundblech-Winkel
geschweil3t.

Der Verbundblech-Winkel wird im Rahmen der
Abdichtungsarbeiten, vom Abdichter in die am
ALUMAT Rahmen befestigte Kunststoffhalteplatte,
mittels passenden Klebers eingeklebt.

Abdichtung auf Blendrahmen

Das ganz Besondere - werksseitig
vorbereiteter Anschluss an Blendrahmen

Die industriell vorgefertigten Bauwerksabdich-
tungen der Magnet-Nullschwelle ermdglichen
im vertikalen Bereich Anschllsse ohne Fuge-
breite - egal ob mit Abdichtungsbahnen oder
mit FlUssigkunststoff, die Abdichtungsbahnen
bzw. die Tragervliese fUr den FlUssigkunststoff
muUssen auf der Baustelle nur in einen vorbe-
reiteten Anschluss eingeklipst werden - ein
aufwendiges Kleben von Dichtungsbéandern
und ein Einplanen von sonst notwendigen

5 cm Flgebreiten entfallt (Variante 2).

| -_l—/
Abdichtung mit Verbuhd-
blechwinkel (vorkonfektioniert) =}
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PRUFZEUGNIS MFAT 20 PH MIT TRIF

ift-Nachweis

Grundi,
I 2001178.pR0 (NW-£03.020310-de-01) Rt M1 200701
Inhaber ALUMAT Frey GmbH Prisfoericht: 22-001178-PROZ pg.
Im Hart 10 E03-020310-de-p1
87600 Kaufbeuren _Dar§telu{n9 )
Deutschlang ;
Produkt Augeres Abdichtungssystem

zwischen Tiiren / Fenstertiiren und Baukérper

Bezeichnung Unten: Flﬁssigkunststoﬁ- Abdichlungssystem Triflex ProDetaj)
Seite & oben: F ugendichtungsfolje Siga Fentrim IS 2
Schwellensystem: Alumat MFAT 20 PH

3:;_8”31' Einbau- vy o dautban Stahlbetonwand mit stumpfer Leibungsausbildung, Au-
O lngurgen . . . r

winkel unten, Befestigungsabsténde < 700 mm; Seitliche Lagesicherung

Umlaufende Distanzverklotzung; Lastabiragung Tragklgtze unten
Besonderheiten  ES wurden Zwej unterschiedliche Abdichtungsvarianten geprift:

rechts: Klebung auf Blendrahmenvorderseite mitb = 40 mm

eingeschoben und verkiebt in Alumat Halteplatte mit Auf-’ Verwendungshinweise

Die emmittelten Ergebnisse kénnen

Ergebnis fir den Nachweis entsprechend
den oben angegebenen Grundjg.
Bewenung der Fugenen’genschaﬂen nach ift-Richtlinie M0-01,'1:2007-01 - gen verwendet werden,
Abschnitt 5.4 { Einzelergebnisse auf Blatt 2) Giiltigkeit
- Zeitlich nicht limitiert,
j Anforderung: erflilit Bel der Anwendung sind die Aty
T alitat der Grundiagen Sowie die

Ut}eelnstumnmg des Produkts Zu

Stauwasserprufung 2him Neuzustand, sowie nach simulierter Kurzzeitbe- beachten.

lastung nach ift-Hausverfahren (Wasseranstauhshe nach Abbildung 1) rf’l'fs_ é’f}f;fl"e’;”g: s?;fi’zs‘fgﬂirgffh

auf den gepriiftan und beschrighe.

Kein Wassereintritt lber die Fugenabdichtung nen Probeksrper.

: - - Diese Priifung ermoglicht keine
’Ertscheltﬂngp;regel: Fir die Bewertung der Konformitat wurde die Messunsicherheit nicht beriicksichtigt. Aussage iber weitere leistungs-
; und qualitatshestimmende Eigen-
ift Rosenhelrn schaften der vorliegenden Kaon.
struktion
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